ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

ОТ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Теплопроводность, Вт/Км
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Содержание воды, %
Содержание воды до 23,5 % от массы не ухудшает теплозащитные свойства
целлюлозной ваты.
